
1.용착부위의 산 설계로 초음파 에너지를 빠르게 집중시켜
용융시키는데 그 목적을 둔다.
2. 용착산의 크기 결정
-높 이: 용착산이 위치할 부분의 폭에 1/10정도
-기본폭: 용착산 높이의 2배 정도

3. 용착산 설계가 부적합할 경우
-용착산이 적을때
-강한 용착을 위한 충분한 응용량을 얻지 못한다.
-사출 성형시 용착산의 형상이 잘 나타나지 않는다.

<Energy Director Height (H=W/10) >
<Energy Director  (BW=2H)           >
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